OLON

. — FICHE BOTANIQUE ET FORESTIERE

1. — DENOMINATIONS :
Commenciank officiclie - Oon (Franced).
SCIENTIFIQUES @ Fageara Heitzii Aubr. et Pellegr. (Rutacée).
Fagara Briegi de Wils., mase.
VERNACULAIRES @ Pratiquement les indigénes d’Afrique Occidentale confendent

sous les mémes noms les Fagara arborescents (F. macrophylla, F. Heitzii
et F. melanacantha).

CaMEROUN : Bongo (Yaoundd).
GABON Olon (Fang), Nongo (Mpongwd),

2. — HABITAT

L'Olon o bois tendre possede une aire qu'il est diflicile de définir par suaite
de la confusion des espécees en Forét, Typiguenent, ¢’est un arbre exploilé plutot
dans de vieilles foréts seeondaires, au Cameroun el an Gahon, ol il est assez
disséminé dans la région de PEstuaire cbf dans 'Ogooué maritime.

Des bois de méme nature peuvent ¢tre fournis par le Moyen-Congo et le
Congo heige. Dans les Mayvombes francais et belge, certaing MBanza (Bayombe),
ou Lisumba (Kiombe) sont da type F. Heilzii,

4. -

ISCRIPTION D IPARBRI

Arbre de premiére grandear, '0Olon ne présente pas de contreforts i la base
mais seulement parfois un empattement asses pmnnnco Fat long, droit et cylin-
drique, atteignant dans certaines végions jusguw’a 120 ¢t mdéme 150 em. de
diameétre.

Large couronne [ormée de branches dressées, assez abondanment ramifiees,
avec des rameaux assex épals, hérissés epmcs coniques plutst courtes et A
hase d’insertion assez ldl"fc Ecorce hérissée jusqu’a une certaine hauteur le long
du trone de nombrenses épines caractéristiques (lype Fagara, voir photorfraphle)
Sur les. arbres Agés, huaucoup d’épines disparaissent, laissant des cicatrices
Insannlqucs de 6 4 3 em., et Pécorce s’exfolie en minces lamelles de rhyti-
dome. Tranche ielatl\.uncnt mmcc (=1 c¢m.), avec une mince couche externe
jaune ocre, brillante, puis une portion granuleuse, tachetée de blanc, et une
partic interne f{ibreusc.

Feuillage de teinte claire, avec e trés grandes feuilles composées-pari-
pennées el alternes, groupées en roscttes 4 Vextrémité des rameaux, Rachis
atteignant jusqu'a 90 cm. de long, portant quelques épines courtes el trapues,
irés le"c:emont canaliculé an nivean de linsertion des 12 & 20 paires de folioles
et quelquvims pius. Folioles sessiles, opposées ou subopposées, coriaces, gblon-
gues-lancéolées, généralement Iou"dncs, assez longuement acuminées au sommet
et asy metuques it la base, Limbe, 14 4 20 x 8 4§ em,, glabre, avec des points
transhicides épars, Iégérement ourlé sur fle hord, «qui prcscnte une seérie de
denticulations nlandul:-uses Nervure principale depuurvuc d’épines sur la face
inférieure, une vm“hnnv de nervures sccondaires pea ascendantes, se rqulﬂnant
A une cerfaine distance du bord, ¢t peu distinctes des nervilles.

Inflorescences en lurges panicules de minuscules fleurs blanchitres, avee des
ramifications de hase longues de 2004 25 cm. et plus et un axe prm(‘lpal épineux.
Fleurs unisexuces, sessiles, avee un caliee 4 1-D lobes imbriqués et 4-5 pétales
libres. Flears femelles dépourvues d’étamines,
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Tafrulescences caracltéristiques du geure. en panicules trés fournies de
petites capsufes globuleuases, piguetées de fosseltes a Ta surface et Tegérement
pédonculées. A maturite les capsules s'ouvreat en 2 valves et fibérent une graine
ronde, luisanle, dun neiv blewditre & reflels métaltigues, qui demewve pendant

gquelgae temps attaehée i la capsuale.

.

4. ASPECT ET STRUCTURE DU BOIS :

Ceenr el aubier trés peu différenciés. Bois blanc verdatre a éclat lustre,
prenant une teinte jaune paille i la soile d’une longue exposition a fa hnoiére ;
de couleur plus elaire chez les jeunes arbres que sur les arbres de fort diamétre,
Bois & grain moyennement fine de stroctore relativement homogéne, avee un
contrefil irrégulier. Débils souveni wojrés, mouchetés parfois de petits neeads
trés épars.

En seclion lranversale ;

Cernes pratiguetten?  invisibles. A Peeil nu, le lissu fibreux  surtout  est
saillant. Pores visibles o la loupe, irrégalicrement dissétuingés, parfois plus abon-
dants dans ceriaines zones, soit isolés, soil accoles radialement par 2 ou 3,
normalement rares et de taille moyenne, Parenchyme associ¢ aux pores, indis-
tinet a faible grossissenrent de fa puroi des vaisseaux 1 oen limite dlaceroissement
présence sporadique dlune ligne concentrigue continue de parenchyme en liaison
avee de fins canaux traumaliques. Bavons phitol rares, distinets a la loupe, sous
forme de tines lignes plus claives,

n seclion longitudinale tangentielle :

DEbits trés Wegevement veinds, Praces vaseudaires relativement longues, platii
fines, parfuis obhstraces par des contenus blanes, Bayons trés pelits el étroits,
pratiquement invisibles o Pecil nu,

En seclion longitadinade radiale :

Traces vasculaires de méme aspeel que sur dosse, quoique de o Jongiear
pregnliere par suite do conteefit, Tres fines maittures (63 minl), assez longues
sur plein quartior ¢ (ranchant pac dewr couleor 5 de structare pelativement
homogéne,

On apereoit parfols une succeession verticale de poeints brun foneé qui sont
Jes Iraces des canaox frammatiques.

. — FICHE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

1. -~ CARACTERLES ESTHLETIQUES :

Bois parfait de coulenr jaune paille claiv, assez uniforme, mais parfois
veine ot moiréd, Sa couleur reste stable ef ne se modifie pas avee le temps. Aubier
pen épais et peu distinet, & peine plus clair que le bois.

Grain moyennenrent lin. Vaisscaux uniformément répartis, donnant des pores
ot des traces bien onverts. Gontrel) trés réquent sur fes faces sur quartier
donnant au bois un aspeet ruband. Texture trés homogene ; les zones d’acerois-
seienl ne sont pas visibles,
2.~ CARACTERES PHYSIQUES :

Bois teadre et Feger (densité & 15 56 d’eau = 0,5 a 0,6}, présentant au séchage
un retrait 1otal assez faible ; moyennentenl nerveux., Une lois see, jotiera assez
peu sous inflwence des varialions d’humidité. Le séchage naturel se fera faci-
tement, sans grande déformaltion des débits, eb sera assez rapide. Le séchage &
étuve sera ¢galemen| facile.

Bonne conservation & TPabri des intempéries. N'est guére atlaqué par les
insectos xvlophages, saul cependant des termites, Mais est sensible a4 la pourri-
tare s esl en milicu humide, ou exposé a la pluic,

3. -— CARACTERES MECANIQUES :
Bois ayant de bonnes résistances mécaniques pour sa_densité. Résiste bien

i la compression axiale, asscx bien a la flexion statique. Bonne résistance a Ia
flexion par choe. Cohésion {ransversale faible, assez fissile,
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4. — CARACTERES TECHNOLOGIQURS :

Bois se travaillanl sans avcune difficulté, aussi bien a la machine qu’a la
main. Seu! le rabotage demande parfois quelques précautions & cause du contrefil,
S¢ déroule et se tranche aisément, se polit facilement.

Clous faciles 4 enfoncer mais tenant mal. Rapport entre charge d’arrachement
¢t charge d’enfonecement : (),7.

Vis faciles 4 enfoncer, ticnnent bien.
Bois se collant, se vernissant, se peignant sans avcune diffieulté.

5. — USAGES :

Bois de déroulage trés apprécié pour la fabrication des panneaux contre-
playués concurremment avee 'Okoumé, et bois de menoiserie légére, utilisable
pour Paménagement intéricar, les mounlures, ete..,

Cette essence devrait ¢galement trouver des déhouchés dans 'ameublement,
soit en massil pour le mobilier courant, les ames de meubles plaqués, les
tablettes, cte..., soit sous forme de panneaux contreplaqués pour les fonds et
derriéres de meubles,

6. -— COMMERCE :

Avant 1939 le bois @’Olon w'éiait importé en France qu'en petites quantités
pour la fabrication du conlreplaqué,

Pour les années 1947 ct 1948, les importations annuelles se montaient &
HG T. de grumes.

Les arrivages de seiages sont exeeptionnels.

Dans les pays de production, les seieries utiliseni de 'Olon pour le
nmarché local,
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