












IV - CONCLUSION. 

L'ensemble des résultats obtenus ont permis de confirmer qu'il n'est pas 
possible de préparer du TSR5CV60 (VM = 60) à partir du latex de PB217 en utilisant 
du SHA seul. 

Si du structol est ajouté au latex de PB217 avec le SHA, des résultats 
contradictoires sont obtenus, par exemple les échantillons PEP6 et 2PEP3 . Dans un cas 
la VM ne diminue pas, dans l'autre la VM est abaissée à des valeurs comprises entre 
63 et 73. Plusieurs causes peuvent être envisagées : 

- un effet parcelle, ou saisonnier, 
l'effet du séchage, dans la première série le temps de séchage était de 
1 heure 45 et de 2 heures 30 pour la deuxième. L'action du structol 
dépend peut être du temps de séchage. 

Cette expérience devra être renouvelée avant de conclure de façon définitive. 

Le structol utilisé seul permet d'abaisser la VM pour le clone PB217. Il 
semblerait qu'il entraîne également une légère diminution du PRI. Cette 
expérimentation devra également être renouvelée. 
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1 ANNEXE 1 :PROTOCOLE PEPTISATION N°1. 

CIRAD CP 
Programme Hévéa 
U.R. Chimie Technologie 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

HEVEGO, le 1Mars2 000 

PROGRAMME: Etude des propriétés mécaniques des caoutchoucs naturels 
produits en Côte d'Ivoire. 

OPERATION: Etude de l'action du structol. 

TITRE DU PROTOCOLE : 

INFLUENCE DU STRUCTOL 

1. MOTIVATION : 

On connaît relativement mal l'influence du STRUCTOL sur les propriétés 
intrinsèques du caoutchouc naturel. 

Cette étude a donc pour but de cerner l'influence de cet additif sur les 
caractéristiques technologiques obtenues. 

2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL : 

Matériau utilisé : - Les clones GTl et PB217. 

Coagulation : En bac avec acidification 
Introduction du structol avant l'acide. 

Traitement 1 : Clone 

Traitement 2 : Quantité de structol 
Modalité 1 : pas de structoL 
Modalité 2 : Structol : 50 g/Tonne CC sec .. 
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Modalité 3 : Structol : 150 g/Tonne CC sec .. 

Maturation : 20 heures. 

Répétition : Il sera effectué deux répétitions dans le temps de ce protocole, soit un total 
de 12 motifs 

Référence échantillon : PEP XX 

Usinage : 

Crêpage sous eau à raison de 5 passes doubles 
Granulations sous eau avec grille de Yi pouce 
Séchage dans la boucle avec séparation: 120 °C, lh45, 1,5 mis, renouvellement d'air 1!4, 
hauteur de la couche : 30 cm 

3. ANALYSE: 

Il sera effectuée une analyse technologique complète des motifs en vue de 
déceler une variation des caractéristiques finales en fonction de l 'additif chimique. 

4. EXPRESSION DES RESULTATS: 

On notera les caractéristiques mécaniques en fonction de la quantité de structol. 
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ANNEXE 2 :PROTOCOLE PEPTISATION N°2 (EL.GO. 0. 05). 

CIRADCP 
Programme Hévéa 

HEVEGO, le 1 Mars 2 000 

U.R. Chimie Technologie 

PROGRAMME: Etude des propriétés mécaniques des caoutchoucs naturels 
produits en Côte d'ivoire. 

OPERATION: Etude de l'interaction de deux additifs chimiques utilisés dans la 
réalisation de caoutchouc CV. 

TITRE DU PROTOCOLE : 

INFLUENCES ET INTERACTIONS DES ADDITIFS CHIMIQUES DANS 
LE CAOUTCHOUC CV 

5. MOTIVATION : 
On connaît l'influence séparée des additifs chimiques comme le SHA ou le 

STRUCTOL, mais on ne sait pas dans quelle mesure on peut les faire agir ensemble et s'il n'y 
a pas interaction entre les deux. 

Cette étude a donc pour but de cerner l'influence de chaque additif et des deux 
combinés sur les caractéristiques mécaniques obtenues. 

6. DISPOSITIF EXPERIMENTAL : 
Matériau utilisé : - Le clone PB217 est choisi pour sa réaction au SHA constatée et sa bonne 

représentation sur la plantation. 

Coagulation : En bac avec acidification 
Introduction des additifs chimiques avant l' acide. 

Traitement 1 : Additif 
Modalité 1 : SHA : 1 g/kg CC sec. 
Modalité 2 : Structol : 150 g/Tonne CC sec. 
Modalité 3 : SHA : 1 g/kg CC sec + Structol : 150 g/Tonne CC sec. 
Modalité 4 : Aucun additif chimique. 

Maturation : 20 heures. 

Répétition : Il sera effectué deux répétitions dans le temps de ce protocole, soit un total 
de 8 motifs 
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Référence échantillon : 2PEP XX 

Usinage : 
Crêpage sous eau à raison de 5 passes doubles 
Granulations sous eau avec grille de Yi pouce 
Séchage dans la boucle avec séparation: 120 °C, 2h 30, 1,5 mis, renouvellement d'air Y4, 
hauteur de la couche : 3 0 cm 

7. ANALYSE: 

Il sera effectuée une analyse technologique complète des motifs en vue de 
déceler une variation des caractéristiques finales en fonction de l'additif chimique. 

8. EXPRESSION DES RESULTATS: 

On notera les caractéristiques mécaniques en fonction de l' additif chimique. 
Les analyses sur le caoutchouc, avec les mesures de PO, PRI, VM, ASHT 

montreront s' il y a interaction entre les additifs chimiques. 

9. INTERPRETATION DES RESULTATS: 

Ce protocole devrait nous permettre de déterminer dans quelle mesure un additif 
chimique influe la qualité du caoutchouc, et si la combinaison des deux ne modifie pas cette 
influence. 
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