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• Introduction – généralités.
Principaux élastomères utilisés : consommation 
mondiale en 1996 (16 Millions de tonnes)
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• Introduction – généralités.
Principaux pays producteurs : 2001

Asie : 92 % - Afrique : 5.5 % - Amérique du Sud : 2.3 %
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• Introduction – généralités.
Evolution de la production entre 1996 et 2001 : Cas 
de la Thaïlande et de la Malaisie (IRSG 2001).
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• Introduction – généralités.
Proportions moyennes des principaux types de 
caoutchouc naturel produits.
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• Introduction – généralités.
Proportions des principaux types de CN produits.

Variables dans le temps et l’espace selon le pays
Cas de la Thaïlande
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• Introduction – généralités.
Principales applications du CN : les Pneus :  78 %      
Autres :  22 %
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• Introduction – généralités.
Principales applications du latex (12 %) : les gants 
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• Introduction – généralités.
Principaux pays consommateurs
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• Introduction – généralités.
Évolution des cours entre janv. 2001 et nov. 2002
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• Apport de la Coopération avec le Cirad.
Financement du MAE

1993 : début réhabilitation IRCC - JC Touron,
1995 – 1996 : installation du laboratoire - C. Cloux
1998 - 1999 : démarrage des analyses - C Cloux
1999 – 2000 : finalisation des installations et  essais 
inter-laboratoires avec le Cirad - 3 missions expert 
Cirad
2000 – 2001 : formation et essais interlaboratoires
- 6 missions experts Cirad

Séminaire Commercialisation du Caoutchouc Naturel
Phnom Penh - 2002
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• Apport de la Coopération avec Cirad.
Objectifs 1999 – 2000 :

• Mettre en place les procédures ISO 2000,

• Inventorier les besoins en formation complémentaires

• Mettre en place des essais inter-laboratoires avec le Cirad

Objectifs 2000 – 2001 :
• Finaliser la mise en place des procédures ISO 2000,

• Formation à l’interprétation des essais inter-laboratoires,

• Amener le laboratoire à la certification « IRA ».
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• La spécification du C N selon ISO 2000 : 8 analyses.
Homogénéisation du C N
Mesures liées à la contamination 

• Teneur en Impuretés 
• Taux d’azote
• Matières volatiles
• Taux de Cendres

Mesure « rhéologique » 
• Plasticité Wallace (Po)

Mesure liée au vieillissement
• Indice de Rétention de la Plasticité (PRI)

Mesure spécifique
• La couleur
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• Exactitude et précision. Exactitude : moyenne
Précision : écart type
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• Évolution du laboratoire de l’IRCC.
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• Évolution du laboratoire de l’IRCC.
Amélioration constante  mais fragilité : juin 2001
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• Bilan de la formation.
• Formation aux analyses ISO 2000 et à la mise en place des 

procédures.
• Formation aux statistiques de base
• Formation à la mise en place et à l ’exploitation d ’essais inter-

laboratoires
– Mise en place : échantillonnage, préparation des fiches, etc . . .
– Exploitation des résultats : Ellipse de Youden

• Formation à la recherche
– Influence du type d ’homogénéisation : ISO ou SMR sur les 

critères de spécification ISO 2000
– Influence du papier à cigarette sur la mesure de la plasticité
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• Formations futures.
• Certification ISO 9001.
• Formation à la recherche : DEA + Doctorat
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• Schéma de spécification.
Caoutchouc compacté granulés : TSR Technical Specified Rubber

Exemples : Indonésie : SIR

Thaïlande : STR
- coagulation  contrôlée : TSR5 et 5L - TSR5CV

- coagulation  naturelle : TSR10 - TSR20 - TSR50 -TSR10CV
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STANDARD INDONESIAN RUBBER SPECIFICATION SCHEME

Quality Grade SIR 3 CV   SIR 3 L   SIR 3WF   SIR 5  SIR 10 SIR 20
Raw Material Thin Field

Latex latex    coagulum
coagulum

Dirt content, % wt retained 0,3 0,3 0,3 0,5 0,10 0,20
Ash content, % wt max. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75
Volatile matter content, % wt max 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Nitrogen content, % wt max. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Initial Wallace Plasticity - Po min 30 30 30 30 30 30
Plasticity retention index - PRI min 60 75 75 70 60 50
Colour index (Lovibond scale), max - 6,00 - - - -
Mooney viscosity( ML 1 + 4 )100° a- - - - -
ASHT  - Viscosity Stability
Cure c. c. c. - - -
Colour coding marker Green Green Green Green

with Brown Red
brownstripe

Plastic wrap colour Trans. Trans. Transp.Transp.Transp.Transp
Plastic strip colour Orange TransparentOpaqueOpaque Opaque Opaq
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Séminaire Commercialisation du Caoutchouc Naturel
Phnom Penh - 2002

La variabilité du caoutchouc naturel
Caoutchouc naturel  présentent  des  propriétés  très intéressantes / caoutchoucs 

synthétiques
- élasticité importante,
- collant de « confection »,
- échauffement interne faible,
- prix

MAIS

humainsusinage Agronomiques
(clones, système exploitation, . . .

Agromatériau

VARIABILITE Importante de ces propriétés
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• Certification d’un laboratoire.
• Nécessité d’être certifiée par un organisme habilité

• procédures générales de  laboratoires : Certification ISO 9001

• procédures pour le Caoutchouc Naturel : Certification IRA par essais 
inter-laboratoires 2 fois par an



24

Séminaire Commercialisation du Caoutchouc Naturel
Phnom Penh - 2002

• Rôle de l’IRCC. 
Aider et participer au développement de l’hévéaculture au 
Cambodge

Centre de Recherche
et Développement

- Recherche
- Appui technique

Accréditation
Normalisation

Essais
inter-laboratoires

Usiniers

Plantations
familiales
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• Conclusion.
• Dans le cadre de la certification du caoutchouc cambodgien, l’IRCC :

• - après avoir été mandaté par une association représentant les acteurs de la filière 

• - être reconnue au niveau international - IRA-, garantie indispensable vis à vis du 
marché

• pourra certifier soit toute la production cambodgienne soit agréer des laboratoires 
capables de le faire.

• L’IRCC pourra devenir la référence Cambodgienne pour les Normes concernant le 
caoutchouc naturel
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