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Le PSF
Point de Saturation des Fibres

v’ Lorsque sa teneur sa eau est inférieure au PSF, les propriétés
physiques et mécaniques du bois varient en fonction de cette
méme teneur en eau

v’ Ce phénoméne est du a la maniére gqu’a I'eau d’étre présente

v Les variations de dimension du bois lorsque sa teneur en eau
varie permettent assez simplement d’approcher ce PSF
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| dans le bois (eau libre, eau liée)




En pratique

v Pesées et mesures des dimensions radiales et tangentielles
d’éprouvettes orientées, a des états saturé, puis stabilisés :
3 ambiances de stabilisation et anhydre

v'Variation de surface entre I’état saturé et un état stabilisé

v'Graphe « Taux d’humidité / Variation de surface »
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En pratique
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Rendez-vous poster A10

Mercl de votre attention

C’est beau pas vrai ?





